SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX (SOMATRA)

PROTECTION DU PORT DE PECHE DE BEKALTA

Première Mission d’Assistance technique ACCROPODE™
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Photo N° 1 : Coffrage de 1.5 m3
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Photo N° 2 : Coffrage de 2.0 m3
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Photo N° 3 : Lit de sable sur la plateforme en béton
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Photo N° 4 : Coulage du béton (bloc de 1.5 m3)
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Photo N° 5 : Mesure de l’affaissement du béton
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Photo N° 6 : Prélèvement d’échantillons de béton
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Photo N° 7 : Décoffrage des blocs ACCROPODE™ de1.5 m3
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Photo N° 8 : Aire de bétonnage

[image: image9.jpg]



Photo N° 9 : Aire de bétonnage
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Photo N° 10 : Marquage des blocs ACCROPODE™
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Photo N° 11 : Manutention et stockage des blocs
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Photo N° 12 : Aire de stockage
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Photo N° 13 : Enracinement de l’épi Sud
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Photo N° 14 : Enracinement Digue Nord
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Photo N° 15 : Aire de stockage des enrochements avant triage
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Photo N° 16 : Aire de stockage des enrochements avant triage
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